
   
 Pag. 1 di 2   

 

  IL DIRETTORE 
P.I. Primo Brachi 

  

 
Le prove non accreditate ACCREDIA sono quelle indicate con: * 

Test that are marked with an asterisk * are not accredited by Accredia  
  
 

 
 
 

 
 
RAPPORTO DI PROVA N°: 
Test Report N°. 

007644/20 

 
 

DITTA PRESENTATRICE: 
Company: 

GREEN EVOLUTION SOC.COOP - VIA CARLO LIVI, 87/B - 
PRATO (PO) 

 
 

CAMPIONE: 
Sample: 

Campione di fibre tessili colore greggio denominato LANA 
APPENNINICA. 

 
 

CAMPIONAMENTO: 
Sampling: 

A cura del cliente 
 

 
 

DATA RICEVIMENTO: 
Date of Receipt: 

07 maggio 2020  

 
 

DATA ESECUZIONE PROVE 
Test execution date: 

Dalla data di ricevimento alla data di emissione 
 

 
 

OGGETTO: 
Subject: 

Various Analysis 
 

 

R I S U L T A T I   D I   L A B O R A T O R I O   
 

T E S T   R E S U L T S 
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Le prove non accreditate ACCREDIA sono quelle indicate con: * 
Test that are marked with an asterisk * are not accredited by Accredia  

 
 
 
 

 

 
 
  DETERMINAZIONE DELLA FINEZZA MEDIA -OFDA 
  ========================================== 
  Modalità: 
 
  Norma   :IWTO 47-2013 
 
  Risultati: 
  ----------- 
 
  n° di provette utilizzato  : 2 
  Diametro medio in micron : 28,18 
  N° di misurazioni effettuate : 9995 
  Coefficiente di variazione % : 40,00 
  Deviazione  standard(micron)   :  11,20 
   
 
 
   
 
 
Prato, 14 maggio 2020 

 
   

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA  
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  IL DIRETTORE 
P.I. Primo Brachi 

  

 
Le prove non accreditate ACCREDIA sono quelle indicate con: * 

Test that are marked with an asterisk * are not accredited by Accredia  
  
 

 
 
 

 
 
RAPPORTO DI PROVA N°: 
Test Report N°. 

007643/20 

 
 

DITTA PRESENTATRICE: 
Company: 

GREEN EVOLUTION SOC.COOP - VIA CARLO LIVI, 87/B - 
PRATO (PO) 

 
 

CAMPIONE: 
Sample: 

Campione di fibre tessili colore greggio denominato LANA 
SARDA. 
 

 
 

CAMPIONAMENTO: 
Sampling: 

A cura del cliente 
 

 
 

DATA RICEVIMENTO: 
Date of Receipt: 

07 maggio 2020  

 
 

DATA ESECUZIONE PROVE 
Test execution date: 

Dalla data di ricevimento alla data di emissione 
 

 
 

OGGETTO: 
Subject: 

analisi  vari    

 

R I S U L T A T I   D I   L A B O R A T O R I O   
 

T E S T   R E S U L T S 
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Le prove non accreditate ACCREDIA sono quelle indicate con: * 
Test that are marked with an asterisk * are not accredited by Accredia  

 
 
 
 

 

 
 
 
  DETERMINAZIONE DELLA FINEZZA MEDIA -OFDA 
  ========================================== 
  Modalità: 
 
  Norma   :IWTO 47-2013 
 
  Risultati: 
  ----------- 
 
  n° di provette utilizzato  : 2 
  Diametro medio in micron : 31,66 
  N° di misurazioni effettuate : 10004 
  Coefficiente di variazione % : 47,00 
  Deviazione  standard(micron)   :  15,00 
   
 
 
 
 
Prato, 14 maggio 2020 

 
   

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA  
 

 


